Local de Sondagem
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Ensaios Físicos
Classificação
Compactação AASHO
I. S. C.
TIPO DE SOLO

Estaca
Posição
Profund. (cm)
Reg.
2”
1”
¾”
3/8”
Nº    4
Nº   10
Nº  20
Nº  40
Nº  60
Nº 200
LL
IP
IG
HRB
D máx
H ót.
h
Dens.
Exp.
ISC
Classificação AASHO
Classificação Visual
N.A

1+00
Eixo
00-05
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Revestimento priomário de saibro amarelo


“
“
05-30
“
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Aterro de argila e caliça


“
“
30-130
“
            



100
95
88
75
63
34
28
14
0
A2-6
2045
8,3
8,1
2048
0,10
24
Areia argilosa
Areia argilosa cinza


“
“
130-150
“
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Argila arenosa cinza variegada
1,30

3+10
LD
00-05
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Revestimento primário de saibro amarelo


“
“
05-25
“
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Aterro de argila e caliça


“
“
25-150
“



100
97
82
75
68
62
46
33
16
4
A6
1845
14,1
13,8
1840
0,10
9
Argila arenosa
Saibro argiloso amarelo
Seco

6+00
LE
00-04
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
–––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Revestimento de saibro amarelo


“
“
04-150
“



100
99
82
76
72
68
55
49
20
9
A7-5
1727
17,1
17,2
1692
0,43
8
Argila arenosa
Argila arenosa vermelha
seco

8+10
Eixo
00-15
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Revestimento primário de saibro amarelo


“
“
15-150
“



100
99
90
85
79
74
59
37
15
7
A6
1757
17,1
17,2
1732
0,51
7
Argila arenosa
Argila arenosa amarela variegada
Seco

11+00
LD
00-20
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Revestimento de saibro amarelo


“
“
20-150
“



100
99
94
85
75
65
40
29
14
2
A6
1970
10,4
10,5
1973
0,13
13
Argila arenosa
Argila arenosa cinza
Seco

13+10
LE
00-06
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Revestimento primário de saibro amarelo


“
“
06-20
“
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Argila arenosa vermelha


“
“
20-50
“
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––––––––––––––––––––––
Saibro amarelado


“
“
50-150
“


100
97
95
87
79
73
69
59
47
19
9
A7-5
1700
19,0
19,1
1681
0,43
7
Argila arenosa
Argila arenosa avermelhada
Seco





–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
–––––––––––––––––––––––– 
























































































OBSERVAÇÕES:   COMPACTAÇÃO ENERGIA NORMAL 


Rua alceri garcia flores
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