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	BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO
	RODOVIA: Rua  Deodoro

TRECHO: 

	FURO
	ESTACA
	POSIÇÃO
	HOR.
	CAMADA (cm)
	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL
	CONSISTÊNCIA
	LENÇOL FREÁTICO
	OBSERVAÇÕES

	01
	2+00
	EIXO
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Rija
	
	Nº 245.

	“
	“
	“
	2º
	15
	50
	Argila arenosa vermelha variegada
	Rija
	
	(0,50 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	3º
	50
	150
	Argila arenosa amarela
	Rija
	Seco
	(1,50 umidade)

	02
	4+10
	LD
	1º
	00
	05
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Média
	
	Afastado da cerca 6,00ms.

	“
	“
	“
	2º
	05
	45
	Argila arenosa marrom
	Rija
	 
	Nº  255.  (0,50 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	3º
	45
	150
	Argila arenosa amarela
	Rija
	Seco
	(1,40 umidade)

	03
	7+00
	LE
	1º
	00
	100
	Argila arenosa marrom
	Média
	
	Afastado do muro 7,50ms.

	“
	“
	“
	2º
	100
	150
	Argila arenosa amarela variegada
	Média
	0,90
	Nº 515.    (0,50 densidade e umidade)

	04
	9+10
	EIXO
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Rija
	
	(1,30 umidade)

	“
	“
	“
	2º
	15
	20
	PMQ
	____________
	
	(055 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	3º
	20
	35
	Argila arenosa amarelada
	Rija
	
	(1,40 umidade)

	“
	“
	“
	4º
	35
	140
	Areia argilosa cinza
	Média
	
	

	“
	“
	“
	5º
	140
	150
	Argila cinza variegada
	Média
	1,20
	

	05
	12+00
	LD
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Rija
	
	Afastado do bordo da pista 1,00m.

	“
	“
	“
	2º
	15
	30
	Brita graduada rosa
	____________
	
	Nº 266.     (0,60 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	3º
	30
	150
	Argila arenosa cinza
	Média
	0,45
	(1,20 umidade)

	06
	14+10
	LE
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Rija
	
	Afastado do muro 6,00ms.

	“
	“
	“
	2º
	15
	50
	Argila arenosa marrom
	Média
	
	(0,55 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	3º
	50
	150
	Argila arenosa amarelada
	Média
	Seco
	(1,40 umidade)

	07
	17+00
	EIXO
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelado
	Rija
	
	Nº  705.     (0,55 densidade e umidade)

	CONVENÇÕES:           E    – EIXO                                  LE   -   LADO ESQUERDO            M   -  MÉDIA

                                      LD – LADO DIREITO                    R  -    RIJA                                    L   -   MOLE 
	SONDADOR: MARTIM

DATA: 23/04/2002.
	OBSERVAÇÃO: ANOTAR OCORRÊNCIAS DE SOLOS MOLES E ROCHA, USE 

                            O VERSO DA FOLHA SE NECESSÁRIO.    
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	BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO
	RODOVIA: Rua Deodoro

TRECHO: 

	FURO
	ESTACA
	POSIÇÃO
	HOR.
	CAMADA (cm)
	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL
	CONSISTÊNCIA
	LENÇOL FREÁTICO
	OBSERVAÇÕES

	07
	17+00
	EIXO
	2º
	15
	55
	Argila vermelha variegada
	Média
	
	(1,45 umidade)

	“
	“
	“
	3º
	55
	150
	Argila avermelhada
	Média
	Seco
	

	08
	19+10
	LD
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelo.
	Rija
	
	Nº  400 prédio.    (0,55 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	2º
	15
	55
	Argila arenosa vermelha variegada
	Média
	
	Afastado 8,00ms da cerca.  (1,50 umidade)

	“
	“
	“
	3º
	55
	150
	Argila arenosa amarela variegada
	Média
	Seco
	

	09
	22+00
	LE
	1º
	00
	40
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Média
	
	Afastado da cerca 3,30ms.   (0,60 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	2º
	40
	150
	Areia argilosa cinza
	Média
	Seco
	(1,45 umidade)

	10
	24+10
	EIXO
	1º
	00
	25
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Rija
	
	(0,50 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	2º
	25
	150
	Argila arenosa marrom
	Rija
	Seco
	(1,50 umidade)

	11
	27+00
	LD
	1º
	00
	20
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Rija
	
	Afastado da cerca 2,80ms.   (0,50 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	2º
	20
	150
	Argila arenosa amarelada
	Rija
	Seco
	(1,40 umidade)

	12
	29+10
	LE
	1º
	00
	20
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Média
	
	Afastado da cerca 6,80ms.  (0,60 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	2º
	20
	150
	Areia argilosa marrom
	Rija
	Seco
	(1,50 umidade)

	13
	32+00
	EIXO
	1º
	00
	15
	Revestimento primário de saibro amarelo
	Média
	
	(0,50 densidade e umidade)

	“
	“
	“
	2º
	15
	150
	Areia argilosa marrom
	Média
	Seco
	(1,45 umidade)
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