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EM CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS

Valor de Projeto :   fctM = 37 MPa  - aos 28 dias de idade 
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[image: image2.wmf]QUADRO DEMONSTRATIVO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

EM CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS

Valor de Projeto :   fctM = 37 MPa  - aos 28 dias de idade 
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